VERLEGEANLEITUNG
WOODflor novoroce s

Mehrschichtparkett zur leimfreien NOVOLOC® 5G - Verlegung oder zur Verlegung mit Nut/Feder Profil

Beim leimlosen NOVOLOC® 5G - Verlegesystem
werden die einzelnen Dielen einfach nur inein-
ander geloct. Klick fir Klick reiht sich eine Diele
stabil an die andere. Dank der leichten Handha-
bung dieser Technik geht die Verlegung schnell
und unkompliziert. Dielen mit Nut-Feder-Profil
werden klassisch mit PVAc-Weifsleim in der Ver-
bindung verleimt verlegt.

NATURLICH UND GESUND
WOHNEN MIT PARKETT

Damit Sie Ihr wertvolles Parkett lange Zeit in
Bestform genieflen konnen, sollten Sie vor
der Verlegung folgende wichtige Hinweise
beachten:

Die Hygroskopizitat zahlt zu den natirlichen
Eigenschaften von Holz. Das bedeutet, dass
Holz seinen Feuchtigkeitsgehalt an seine
Umgebung anpasst. Diesen Vorgang bezeich-
net man als das Arbeiten des Holzes (Quellen
und Schwinden). Bei einer Luftfeuchtigkeit
von Uber 65% ( in den Sommermonaten) bzw.
unter 30% (in der Heizperiode) kann es daher zu
wahrnehmbaren Dimensionsénderungen der
Parkettelemente  kommen  (W&lbung-Schiis-
selung im Sommer, Schwinden in der
Heizperiode).

VERLEGEVORBEREITUNG

Eine  grindliche  Verlegevorbereitung st
die Basis fur ein fachmannisch verlegtes
Parkett. Bevor Sie mit der Verlegung begin-
nen, ist es unbedingt empfehlenswert folgende
Vorbereitungen zu treffen:

. Vergewissern Sie sich, dass der Unterboden
auf dem Sie das Parkett verlegen, trocken,
sauber und eben ist (3mm auf 1000mm).

. Zementestriche dirfen bei Verwendung
von FB-Heizungen nicht mehr als 1,8%
und Anhydridestriche maximal 0,3% Rest-
feuchte aufweisen (Werksempfehlung).
Ohne FulRbodenheizung darf die Rest-
feuchte 2% bzw. 0,5% nicht Ubersteigen.

. Damit der Holzboden vor aufsteigender
Feuchtigkeit geschitzt bleibt, empfehlen
wir, den Unterboden mit einer 0,2mm star-
ken Polyethylenfolie auszulegen. Die Folie
ca. 20 cm Uberlappen und an den Randern
hochziehen.

VERLEGEWERKZEUG

NOVOLOC® 5G:
Nut/ Feder:

Das Parkett wird mit einer Holzfeuchtigkeit von
7+/-2% ausgeliefert. Damit wird die Funktiona-
litdt bei einem Raumklima von 30%-65% relati-
ver Luftfeuchte und bei einer Raumtemperatur
von 18°C-24°C sichergestellt. Dieses gesunde
Wohnklima dient nicht nur der Werterhaltung
Ihres HolzfuRbodens sondern auch dem Wohl-
befinden und der Gesundheit der Bewohner und
ist daher einzuhalten.

Wir empfehlen Ihnen das Aufstellen eines Luftbe-
feuchters bei niedriger Luftfeuchtigkeit (Heizperi-
ode) bzw. das Aufstellen eines Luftentfeuchters
oder kurzes Schockliften bei hoher Luftfeuchtig-
keit, um dieses optimale Wohnklima stets auf-
recht zu erhalten! Aufterhalb dieses empfohle-
nen Raumklimas sind strukturelle Schaden nicht
auszuschlieRen.

Der Einbau einer Fidbox® erleichtert die Kon-
trolle des gesunden Wohnraumklimas. Die
Klimawerte konnen bequem und automa-
tisch per Fidbox®-App abgerufen werden.

Da Holz ein Naturprodukt ist, kann es Farb- und
Strukturunterschiede aufweisen - diese stellen
keinen Reklamationsgrund dar. Die Parkettele-
mente sind vor der Verlegung auf eventuelle
Méangel zu Uberprifen. Bereits verlegte Ware ist
von Reklamationsanspriichen ausgeschlossen.

. Bei einer Verlegung in Neubauten sollten
Sie die Fenster bereits einige Wochen vor-
her kippen. In der Ubergangszeit bzw. im
Winter ist es ratsam zu heizen und regelma-
Rig zu lften. Es ist auf die Einhaltung des
richtigen Raumklimas auch bei leerstehen-
den Rdumen zu achten.

. Vor der Verlegung sollten alle Feuchtar-
beiten abgeschlossen sein (Fliesenlegen,
Maler-, Tapezierarbeiten und Putzarbeiten).

. Lagern Sie das verpackte Parkett in Neu-
bauten nicht auf frischen Estrichen. Ver-
wenden Sie Unterlagsholzer!

. Offnen Sie die Verpackung Ihres Parketts
erst unmittelbar vor der Verlegung.

. Beachten Sie, dass die Verlegetemperatur
min. 18°C betragen, und die Luftfeuchtig-
keit unter 65% liegen muss.

. Fir ein harmonisches Erscheinungsbild
nehmen Sie die Stdbe bzw. Dielen immer
aus mehreren Paketen fiir die Verlegung.

Schlagklotz, Keile, Bleistift, Sdge, Maftband und Winkel.
Schlagklotz min. 60 cm lang, Zugeisen, Hammer 800g, Keile, Maltband,

Leim (B3) wasserfest, Leimflasche, Bleistift, Sdge und Winkel

VERLEGEANLEITUNG FUR DIE SCHWIMMENDE VERLEGUNG MIT NOVOLOC®

Legen Sie die Scheucher Trittschallddmmung
(oder gleichwertige) Kante an Kante auf den sau-
beren und verlegereifen Boden aus. Dies bewirkt
ein elastisches und ruhiges Begehen des Bodens.
Das Parkett wird schwimmend verlegt, die Dielen
werden leimlos zusammegefiigt.

Beginnen Sie die Verlegung in der linken Ecke
des Zimmers mit der Federseite zur Wand. Der
genaue Abstand zur Wand kann spater angepasst
werden, wenn drei Reihen verlegt sind.

Driicken Sie die zweite Diele von oben gegen
die erste und legen Sie diese auf den Boden bis
es horbar klickt. Achten Sie hierbei auf die exakte
Flucht der Dielen. Verlegen Sie die gesamte erste
Reihe auf diese Weise.

Ausgenommen die letzte Diele der ersten
Reihe - diese missen Sie unter Berticksichtigung
des notwendigen Wandabstands (ca. 15mm)
zuschneiden und einsetzen. Beginnen Sie die
zweite Dielenreihe mit jenem Stiick, das von der
ersten Dielenreihe Uibrig gelieben ist. Die nachste
Diele langs einwinkeln und zur bereits liegenden
Diele schieben. Der Dielenversatz sollte nicht kiir-
zer als 50 cm sein.

Klappen Sie die Diele unter leichtem Druck
nach unten und achten Sie auf die Blindigkeit zur
bereits liegenden Diele. Das Klicken signalisiert
die richtige Verbindung der Stirnseite. Driicken
Sie danach die Stirnkanten fir eine gesicherte
Verriegelung nochmals fest nieder.

Wenn die ersten drei Reihen gelegt sind, kann
der Abstand des Bodens zur Wand angepasst
werden. Setzen Sie Keile zwischen Fulboden
und Wand fiir den notwendigen Randabstand
von ca. 15 mm.

Die erste Dielenreihe muss manchmal an die
krumme Wand angepasst werden. Zeichnen Sie
dazu die Kontur der Wand auf den Dielen an. An-
schliefend schneiden Sie die Dielen auf die rich-
tige Breite zu. Vergessen Sie den Randabstand
nicht. Die minimale Breite der ersten Reihe darf
50mm nicht nicht unterschreiten. Verleimen Sie
die StirnstélRe und verkeilen Sie die erste Reihe
danach wieder in der richtigen Position.

Fiir Heizungsrohre bohren Sie Locher in die
Dielen. Die Locher mussen min. 20 mm gréfRer
sein als der Durchmesser des Rohres. Sdgen Sie
wie im Bild dargestellt. Ist die Diele montiert, das
ausgesagte Stlick anleimen und das Loch mit ei-
ner Rohrmanschette abdecken. Wenn die Tirzar-
ge abgesagt werden muss, dann verwenden Sie
ein Stlick Diele als Hohenmal?.

SCHWIMMENDE VERLEGUNG
NUT/FEDER

Legen Sie die Scheucher Trittschallmatte, eine
PUR-Schaumstoffmatte, Korkmatte oder Ahnli-
ches aus. Das bewirkt ein elastisches und ruhiges
Begehen des Bodens.

Mit der Verlegung wird in der linken Ecke be-
gonnen. Die erste Dielenreihe wird mit der Nut
zur Wand gelegt. Wichtig ist dabei der Einsatz
von ca. 15mm dicken Keilen, um eine gleichma-
Rige Dehnungsfuge zwischen Diele und Wand zu
gewahrleisten.

Die erste Dielenreihe wird gerade ausgerich-
tet. Setzen Sie auch Keile an den Stirnseiten.

Beginnen Sie die zweite Dielenreihe mit dem
Stlick, das von der ersten Dielenreihe Ubrig ge-
blieben ist. Der Dielenversatz sollte nicht kiirzer
als 50cm sein.

Die Langs- und Stirnseiten der Dielen werden
durchgehend verleimt. Der Leimauftrag erfolgt
an der Nutoberseite der Diele. Zum Zusammen-
fugen der Dielen verwenden Sie einen Schlag-
klotz.

Die letzte Dielenreihe wird nun unter Be-
rlicksichtigung des notigen Wandabstandes zu-
geschnitten und mit der vorletzten Dielenreihe
verleimt. Ein Zugeisen erleichtert das Zusam-
menfligen der Dielen. Auch bei der letzten Die-
lenreihe die Keile nicht vergessen.

Sobald der Leim getrocknet ist, konnen die
Keile entfernt werden und die Dehnungsfuge mit
einer passenden Sockkelleiste abgedeckt wer-
den.

VERLEGUNG AUF FUSSBODENHEIZUNG

Parkett eignet sich fir die Verlegung auf FulRbo-
denheizung, wenn diese fachgerecht ausgefihrt
ist. Parkett hat einen glinstigen, das heilt weder
zu hohen, noch zu niedrigen Warmedurchlass-
widerstand. Ein HolzfuRboden ist auch bei einer
nicht eingeschalteten Futbodenheizung ein fuf-
warmer Bodenbelag. Das Quell- und Schwindver-
halten von Mehrschichtparkett gegentiber Massi-
vparkett ist um ein Vielfaches geringer. Holzarten
wie Ahorn oder Buche reagieren bei ungiinstigen
Klimaeinflissen sehr schnell. Bei diesen Holzar-
ten kann daher eine starkere Fugenbildung

FUSSBODENTEMPERIERUNG

Aus heutigem Kenntnisstand kann auf Basis der
bisherigen Erfahrungen mit der Temperierung
von Fultboden durch ein FuRbodenheizungssys-
tem mit kithlem Wasser im Sommer festgestellt
werden:

PFLEGE & REINIGUNG

Pflegeanweisungen und entsprechende Reinigungs- und
Pflegeprodukte erhalten Sie bei Ihrem Fachhandler.

Die letzte Dielenreihe wird unter Beriicksichti-
gung des ndtigen Wandabstandes zugeschnitten
und mit der vorletzten Dielenreihe zusammen-
gefligt. Die letzte Reihe muss mindestens 50mm
breit sein. Anschliefend konnen die Sockelleis-
ten montiert werden. Uberbriicken Sie die Uber-
gange zu anderen Raumen mit Ubergangs- oder
Abschlussschienen.

Die Dielen kdnnen, falls notig, von beiden
Richtungen verlegt werden und sind auch ein-
fach wieder aufzunehmen. Das erleichtert die
Verlegung an schwierigen Stellen. Kann eine
Diele nicht eingewinkelt werden, z.B. unter Tlrz-
argen und niedrig hangenden Heizkorpern, ver-
fahren Sie so: die Verriegelungs-Nase mit einem
Stemmeisen entfernen (10a). Danach Weiltleim
angeben und die Diele horizontal an ihren Platz
schieben (10b).

Die Demontage erfolgt durch Hochheben
(11a) der ganzen Reihe und leichtes Klopfen an
der Langsverbindung. Dadurch wird die Langs-
verbindung geldst. Die Querverbindung kann
durch horizontales Schieben (11b) wieder geoff-
net werden (NICHT HOCHHEBEN).

VOLLFLACHIGE

VERKLEBUNG

Wir empfehlen, die vollflachige Verklebung
von einem Fachmann durchfiihren zu las-
sen. Sollten Sie sich fir eine selbststandige
Verlegung entschlieken, beachten Sie bit-
te die Verlegevorbereitung sowie unsere
Verlegetipps!

Je nach Beschaffenheit des Unterbodens sind
Vorbehandlungen (Voranstrich, Spachtelungen)
laut Herstellerangabe nétig. Die Festigkeit des
Estrichs muss ausreichend hoch sein. Verwen-
den Sie nur Klebstoffe, die ausdricklich fir die
vollflachige Verklebung von Fertigparkett geeig-
net sind. Wir empfehlen emissionsarme, wasser-
und l6semittelfreie Kleber, folgen Sie hier den
Vorgaben des Klebestoffherstellers.

Mit der Verlegung wird in der linken Ecke be-
gonnen. Die erste Dielenreihe wird mit der Nut-
seite zur Wand gerade ausgerichtet. Bei langen
Distanzen mit einer Richtschnur prifen.

Ca. 10mm Wandabstand einhalten.

Tragen Sie den Klebstoff mit einer Zahn-
spachtel laut Herstellerempfehlung nur auf die
gleich zu belegende Flache auf. Die offene Zeit
des Klebers darf nicht tiberschritten werden.

Legen Sie das Parkett in das Klebstoff-
bett ein. Durch Andriicken erzielen Sie eine
gute Klebstoffbenetzung. Bei Nut/Feder-Die-
len ist an den Stirnseiten eine H-Verleimung
vorzunehmen. Der Leimauftrag erfolgt an der Nu-
toberseite. Achten Sie darauf, dass kein Klebstoff
auf die Oberflache des Parkett gelangt.

Sobald die ersten drei Reihen verklebt sind,
sollten Sie den Klebstoff Uber Nacht abbinden
lassen und erst am ndchsten Tag die Verlegung
fortfihren.

Fir einen komfortablen Wechsel der Verle-
gerichtung empfehlen wir den Einsatz unserer
RELOC-Dielen.

Fur eine optimale Kleberaushartung sollte
das fertig verlegte Parkett min. 24 Stunden lang
nicht betreten werden. Wir empfehlen, die ver-
legte Flache, vor allem die Randbereiche, mit
Gewichten zu beschweren.

auftreten. Wir empfehlen daher Holzarten mit
einem niedrigeren Quell- und Schwindverhalten
einzusetzen (wie z.B. Eiche). Die Raumtempe-
ratur soll stets zwischen 18°C und 24°C liegen
und die relative Luftfeuchte ca. zwischen 30%
und 65% betragen. Ebenfalls zu berlcksichti-
gen ist die Oberfléche. Offenporige Oberflachen,
wie gebt/gewachste, reagieren auf Raumkli-
maschwankungen wesentlich schneller, als
umweltfreundliche Lackoberflachen. Die Ober-
flachentemperatur darf max. 29°C betragen.

Ein Betrieb einer solchen Temperierung ist
moglich, wenn nachweislich (zB. Fidbox®) und
regelungstechnisch sichergestellt ist, dass ein Ta-
gesmittel von 65 % relativer Luftfeuchtigkeit nicht
Uberschritten und zu keinem Zeitpunkt der Tau-
punkt auch nur anndhrungsweise erreicht wird.
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Die Anleitungen sind abrufbar unter:

www.scheucherparkett.at/scheucher/de/downloads [=]
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Mehrschichtparkett mit Nut/Feder oder NOVOLOC®-Verbindung

Brandverhalten

Reaction to fire

mind. Dichte / mind. Dicke
min. density / min. thickness

schwimmende Verlegung / floating installation: D-s1

500 kg/m? Dichte/density , 9 mm Dicke / thickness

Formaldehydabgabe 1
Emission of formaldehyde

Pentachlorphenol
Emission of pentachlorphenole

VOC-Emissionen
release of dangerous substances

<5x10°

erfiillt die Anforderungen des AgBB-Schemas
fulfills demands of AgBB-scheme

zur schwimmenden Verlegung oder vollflachigen Verklebung Bruchfestigkeit NPD
Mulitlayer parquet with Tongue/Groove-connection or NOVOLOC® Breaking strength
connection for floating or glue-down installation. Rutschverhalten NPD
Slipperiness
—_— H Warmeleitfahigkeit
! REAL ! Thermal conductivity 0,14 W/mK
woon | Biol. Dauerhaftigkeit Klasse 1
il o Biological durability classl

vollflachige Verklebung auf Estrich / glue-down installation on screed: C;-s1



